
Los datos dados han sido obtenidos de procedimientos estandar de test o especificaciones definidas. Los resultados aqui mostrados
son para ser usados como una guía de propiedades del material y no como datos para diseño.

 

Ancho 

(mm)

Carga/Rotura 

(kg/cm)

0.08 10 21

0.08 15 31

0.08 20 42

0.12 10 26

0.12 15 40

0.12 20 52

0.12 25 67

0.18 10 38

0.18 15 56

0.18 20 76

0.18 25 92

0.18 30 112

0.25 10 41

0.25 15 63

0.25 20 82

0.25 25 103

0.25 30
126

 

Cintas 


